《轻化工程实验》教学大纲

英文名称：Experiment of Light Chemical Engineering 

学    分：4学分            学    时：120 学时      

先修课程：《染整工艺原理 》《 功能整理》《 纤维物理与化学》《有机化学》《染料化学》《高分子化学与物理》

适用专业：轻化工程专业（染整方向）

教学目的：


本课程主要结合染整工艺原理开设，在学生掌握了一定理论知识的基础上，开设相关的实验课程，使学生进一步消化理解理论知识，熟悉和深度掌握染整工艺各工序的原理及作用，并将理论知识运用在实践中，为将来的工作打下良好的动手能力基础。
教学要求：

本课程结合染整工艺原理的内容，开设了印染助剂的合成、纤维的认识与鉴别等基础实验以及棉织物煮练、纤维素纤维织物的防皱整理、织物拒水整理等工艺试验，要求学生在掌握理论知识的基础上，进一步提高实际动手能力，并通过实验掌握本行业中的工艺设备及测试设备的使用方法，提高科研能力。

教学内容：

实验一　抗皱整理剂的合成（16学时）   验证性实验    

基本要求：

　　要求学生掌握印染工艺中树脂整理中应用到的2D树脂的合成工艺，熟悉低聚物树脂的基本合成方法
重点：

　　低聚物合成方法及工艺

难点：

　　　　低聚物合成的工艺及设备

实验二　5－甲基－2－氨基－1，3，4－噻二唑的合成（6学时）　验证性实验   

基本要求：

　　要求学生掌握染料中间体的合成工艺及方法，熟悉有机合成的基本步骤和设备仪器的使用方法

重点：

　　染料中间体的合成方法和实验技能的掌握

难点：

　　　　合成实验动手操作技能

实验三　荧光增白剂ＰＥＢ的合成（18学时）        验证性实验

基本要求：

　　要求学生掌握印染助剂的合成工艺及方法，熟悉有机合成的基本步骤和设备仪器的使用方法。

重点：

　　助剂合成中合成方法和实验技能的掌握

难点：

　　合成实验动手操作技能

实验四　纤维的识别（4学时）验证性实验

1．常见的纺织纤维性质

2．常用的纤维鉴别方法

基本要求：

　　了解常见的纺织纤维的外观及性能，学习常见的纤维鉴别方法。　　

重点：　

纤维性能的把握。

难点：

如何选择适当的纤维鉴别方法。

实验五  棉织物前处理及前处理效果测定（12学时）验证性实验

1．棉织物的退浆及效果测定

2．棉织物的煮练及效果测定

基本要求：

　　　　掌握前处理工艺中最基础的两道工序的目的和原理，掌握实验用轧车的使用方法及轧余率的测定。

重点：　

碱退浆、常压煮练的工艺，及效果测定指标。

难点：

用浴比的概念计算染化料的用量。

实验六　棉织物的漂白、丝光及效果测定（8学时）验证性实验

1．纯棉机织物的漂白

2．纯棉机织物的丝光

3．纯棉机织物漂白及丝光效果的测定

基本要求：

　　　　掌握纯棉织物的次氯酸钠法漂白工艺及方法，

重点：

　　　　棉织物漂白、丝光工艺流程及条件的控制

难点：

　　　　染色法测定丝光效果

实验七　直接染料染色性能实验（8学时）验证性实验

1．直接染料的盐效应

2．温度对直接染料上染率的影响

基本要求：

　　掌握直接染料染色工艺，中性电解质对直接染料染色的影响，以及温度对不同类型直接染料上染率影响的比较

重点：

　　直接染料染纯棉织物的染色工艺

难点：
　　　　直接染料的盐效应及温度效应

实验八　活性染料染色性能及综合实验（16学时）综合性实验

1．温度影响实验

2．碱剂影响实验

3．双活性基染料拼色实验

基本要求：

　　掌握温度对Ｘ型、K型活性染料上染率的影响，碱剂强弱对Ｘ型染料上染率的影响，活性染料的拼色方法

重点：

　　活性染料的染色方法

难点：

　　活性染料的拼色上染工艺

实验九　酸性染料染色性能实验（4学时）验证性实验

1．酸性染料染羊毛纤维

2．弱酸性染料染真丝

基本要求：

　　掌握酸性染料染蛋白质纤维的工艺

重点：

　　酸性染料染色工艺升温曲线

难点：

　　强酸浴及弱酸浴的选择

实验十　还原染料染色性能实验（４学时）验证性实验

1．还原染料全浴还原染色

2．还原染料干缸还原染色

基本要求：

　　掌握还原染料隐色体染色法

重点：

　　还原染料两种染色方法的工艺流程及工艺条件控制

难点：
　　还原时间的掌握

实验十一　分散染料染色性能实验（8学时）验证性实验

1．T/C织物轧－焙法染色

2．T/C织物的二浴二步法染色

基本要求：

　　掌握T/C织物的基本染色方法

重点：

　　轧－焙法染色的工艺条件

难点：

二浴二步法染色中套棉的工艺流程

实验十二　阳离子染料染色性能实验（4学时）验证性实验

基本要求：

　　掌握阳离子染料恒温染色的工艺方法

重点：

　　阳离子染料染色工艺流程

难点：

　　阳离子升温工艺曲线控制

实验十三　纤维素纤维织物的功能整理（8学时）综合性实验

1．纯棉织物的防皱整理

2．纯棉织物的阻燃整理

3．涤纶织物的拒水整理

4．整理效果的测定

基本要求：

　　掌握用于织物功能整理的助剂及功能整理的工艺方法

重点：

　　功能整理剂的配制

难点：

　　功能整理的测定方法

实验十四　纯棉织物的直接印花（4学时）验证性实验

基本要求：

掌握棉织物活性染料直接印花工艺，及海藻酸钠原糊的制备

重点：

印花工艺流程及工艺条件的选择和控制

难点：

印花色浆的制备
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